
ひび割れ幅
0.2mm未満

ひび割れ幅
0.2mm以上1.0mm以下

ひび割れ幅
1.0mmを超える

ひび割れ幅 　
0.2mm未満

ひび割れ幅
0.2mm以上1.0mm以下

ひび割れ幅
1.0mmを超える

可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂Uｶｯﾄｼｰﾙ材充てん工法

樹脂注入工法 軟質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Uｶｯﾄｼｰﾙ材充てん工法 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

樹脂注入工法 硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂

ひび割れ

挙動しない

挙動する

ひび割れに用いる改修工法と材料

Uｶｯﾄｼｰﾙ材充てん工法 ｼｰﾘﾝｸﾞ材

ｼｰﾙ工法 ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂

可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｼｰﾙ工法

株式会社　群馬建水


