
下地ﾓﾙﾀﾙ面 張付ﾓﾙﾀﾙ面

(0.2mm～1.0mm) (0.2mm～1.0mm)

下地ﾓﾙﾀﾙ面

タイル張仕上げひび割れ補修工法

Uｶｯﾄｼｰﾙ
充てん工法

自動低圧樹脂
注入工法

特記なし樹脂注入工法

周辺ﾀｲﾙ撤去

構造体ｺﾝｸﾘｰﾄに
達するひび割れ

ひび割れの確認

錆汁流出浮き存在漏水有

設計者と協議

自動式低圧
ｴﾎﾟｷｼ樹脂
注入工法

手動式注入工法
又は

機械式注入工法

周辺のﾀｲﾙ張りを
撤去しない

周辺のﾀｲﾙ張りを
撤去

樹脂注入工法
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰで
健全部と縁を切る

ありなし

特記切り込深さ

株式会社　群馬建水


