
タイル張り仕上げ外壁の欠損部改修工法

張付ﾓﾙﾀﾙ面
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ

表面

欠損部周辺部のﾀｲﾙ張りの撤去

下地ﾓﾙﾀﾙ面

切込深さ

張替面積
0.25㎡超える

張替面積
0.25㎡以下

周辺ﾀｲﾙ撤去

ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼで水洗

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ
部分張替え工法

ｴﾎﾟｷｼ樹脂による
張替え

ﾀｲﾙ張替え工法
ﾀｲﾙ部分張替え

工法
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